
 

Table S2b 

Electrostatic valence distribution for gallium, phosphorus and oxygen atoms in 

Cs2Ga6(OH)2(PO4)6. 

 Cs(1) Ga(1) Ga(2) Ga(3) P(1) P(2) P(3)  

O(1) 0,11 0,51   1,26   1,88 

O(2)  0,48   1,24   1,72 

O(3) 0,06 0,73    1,23  2,03 

O(4) 0,04 0,72     1,26 2,03 

O(5)  0,71 0,54     1,25 

0,12     
O(6) 

0,06  
0,56 

  
1,27 

 
2,02 

O(7)   0,71   1,22  1,93 

O(8) 0,04  0,75  1,21   2,01 

0,10     
O(9) 

0,04  
0,69 

   
1,26 2,09 

O(10)    0,79  1,16  1,95 

O(11) 0,15   0,80 1,14   2,09 

O(12)    0,77   1,21 1,98 

O(13) 0,05   0,79   1,19 2,04 

 0,78 3,16 3,24 3,16 4,85 4,88 4,93  

 


